
GoMLEK BoKs yEslL (TAM KoRuMALı) TEKNir şenrıııaıvırsi

1. Kumaşı; %65 polyester, %35 pamuk kumaş karışımından harmanIanmış ipten
olmalı ve çekme oranı %0-L olmalıdır.

2. Arkadan açık sıfır yaka, yakası blye|i olma]ıdır.
3. Kollar uzun ve reglan kol kesiminde olmalı ve çift iğne ile dikilmelidir.
4. GömIeğin arkası; sırtı kapatacak şekilde olmalıdır. Sağ kapak üstte kaIacak şekilde

solda bağlanmalıdır.
5. Yaka ve belde yeteri kadar bağcık olmalıdır.(Yaka, bel iç bağcık sağda, bel dış

bağcıklar solda n bağla nacak şekilde olmalıd ır.)

6. Bağcıkların başlama noktası pekiştirme dikiş yapılmalıdır. Bağcıklar yeterli

uzunlukta olmalıdır.
7. Yan dikişler overlokla bastırılmış ve çift dikiş olmalıdır.
8. Gömleğin kollarının tamamında, ön bedeni boyun hizasından ayak ucuna kadar

takviyeli olmaIıdır. Takviye kısmı % I00 polyester kumaş o]malıdır. Takviye

kumaşın metrekare ağırlığı en az 7O gr/mz olmalıdır.
9. Ribanalar kumaş rengi ile uyumlu tonda, bileği rahatsız etmeyecek yumuşaklıkta

ancak eldivenden çıkmayacak, fazla esneyip deforme olmayacak öze]Iikte o!malı

ve yüksek ısıda özelliğini kaybetmeme]idir.
10.Dikilecek tüm dikişlerde; kumaş rengiyle uyumlu, artık bırakmayan, yıkama

esnasında yıpranmayan, renk atmayan kalitede ve sağ|amlıkta iplik
kullanılmalıdır.

].1.Renkler solmayan boyadan imal edilme]i, boya ve kumaş; sterilizasyon ve hijyen

şartlarına uygun olmalıdır.
12.Yıkamadan sonra kumaş boya vermeme]idir.

13.Kol uzunluğu ile reg|an kesim arasında bir oran olmalıdır. Cerrah kollarını uzatarak

çalıştığında gömlek kolu eldivenden çıkmamalıdır.


